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Resumo

O trabalho avaliou o efeito das brocas e da ordem de usinagem na rugosidade e na resistência à fadiga de cerâmicas para CAD/CAM. 
Dois conjuntos de pares de brocas (A e B) foram utilizados na usinagem de vinte discos de cerâmica vítrea reforçada por leucita 
(LEU), dissilicato de lítio (DIS) e zircônia (YZ), em sistema Cerec inLab MC XL®. Realizou-se análise de rugosidade (Ra) e ensaio 
de resistência à fadiga pelo método step-test. A carga inicial e o incremento de carga para cada material foram baseados em ensaio 
estático. Dez mil ciclos foram aplicados em cada step, a 1,4 Hz, até a falha. Teste-t indicou que Ra (μm) foi diferente (p<0,05) entre 

espécimes usinados com diferentes brocas. Uma possível deterioração das brocas com o aumento do número de usinagens parece 
não ter efeito deletério na resistência das cerâmicas. 
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