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Resumo

Este estudo objetivou avaliar a resistência à fadiga de estruturas cerâmicas compostas por Y-TZP e dissilicato de lítio, confeccionadas 
pelas técnicas CAD-on e cimentação em comparação com Y-TZP monolítica. Foram fabricados discos (diâmetro: 14,4 mm espessura: 
1,4 mm) trilayer (infraestrutura de Y-TZP, cerâmica de fusão ou cimento resinoso e cobertura de dissilicato de lítio) e monolayer 

CAD-DT (CAD-on com dissilicato sob tração), CIM-ZT (técnica de cimentação com zircônia sob tração), CIM-DT (cimentação com 

não-sobreposição dos IC. Houve diferença estatística entre todos os grupos. As médias de resistência à fadiga (MPa) foram: Y-TZP 

resistência à fadiga superior.
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