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Boundary vs. Staircase
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Resumo

Avaliar o comportamento de fadiga de uma cerâmica à base de silicato de lítio e zircônia (ZLS - VITA Suprinity, Vita Zahnfabrik), 
utilizando os métodos “boundary” e “staircase”.  Foram confeccionadas cento e vinte e cinco barras de cerâmica ZLS com as 

de ensaio universal, em água destilada a 37 º
barras foram submetidas aos ensaios de fadiga cíclica pelos métodos boundary e staircase. Os ensaios de fadiga foram realizados 
em uma máquina de ciclagem pneumática, com uma frequência de 2 Hz, em água destilada a 37oC e com dois tempos de vida, 10³ 

staircase como para o boundary, a resistência para uma probabilidade de falha de 50% (s50%) após 103 ciclos foi de 39 MPa. Após 
104 ciclos s50% foi de 34 MPa no método boundary e 37 MPa no método staircase. A origem das falhas foi localizada na superfície 

propriedades mecânicas em fadiga. Houve uma boa concordância entre os dois métodos de fadiga investigados.
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