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Resumo

Ivoclar/Vivadent). Todas as etapas da confecção das Y-TZPs experimentais foram controladas: mistura do pó, secagem, granulação, 
conformação e sinterização. Espécimes (12 ø x 1,1mm) foram obtidos para cada grupo (n28). A Y-TZP comercial foi preparada 
para se obter o mesmos formatos e dimensões (pós sinterização) dos espécimes experimentais. Todos espécimes foram submetidos 

comparação à Y-TZP comercial, sendo que a Y-TZP 0% de TiO2 nt obteve os maiores valores, diferindo das concentrações 1, 2 e 
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