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Resumo

O presente estudo avaliou o efeito do EGCG na resistência de união de sistema adesivo universal a dentina clareada. Utilizaram-se 

G2: clareamento com peróxido de hidrogênio 35%; G3: clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% + armazenamento por 7 
dias; G4: clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% + EGCG 0,02%; G5: clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% + 

para obter espécimes em forma de palitos. Em seguida, os espécimes foram testados imediatamente em uma máquina de ensaios 
universais acionada a uma velocidade de 1mm/minuto até que houvesse a falha. Para a análise dos dados foi usado o teste ANOVA 

entre os grupos G1 (Controle), G3 (clareamento + restauração após 7 dias), G4 (clareamento + tratamento com EGCG a 0,02% + 

com EGCG a 0,5% + restauração imediata) (p>0,05). O grupo G2 (clareamento + restauração imediata) apresentou valores de 

sistema adesivo universal à dentina clareada, independente da concentração.
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