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Resumo

materiais cimentantes. Quinze pacientes ortodônticos foram selecionados para o estudo e réplicas dos dentes 11 e 21 foram 
confeccionadas com resina epóxica. Nos dentes de um lado da boca foram colados braquetes com resina composta (Transbond XT 

dentes foram acabados e polidos com discos de óxido de alumínio (Sof-Lex). Na conclusão do tratamento ortodôntico, os braquetes 

efetuadas, e uma média para cada réplica dental foi calculada. Os dados foram avaliados estatisticamente rugosidade pela análise-
medidas repetidas de variância. Após a remoção dos cimentos com os discos de óxido de alumínio, nos dois grupos estudados 
com diferentes materiais cimentantes, observou-se que a rugosidade média da superfície do esmalte (T – 0,245 V – 0,248) foi 

V – 0,372) não houve diferença estatística entre os materiais cimentantes. O sistema de polimento de disco de óxido de alumínio 

do material cimentante utilizado.
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