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Resumo

de fotoativação (PF) do cimento resinoso e o grau de conversão (GC) deste. Os canais radiculares de 78 incisivos bovinos foram 

com o PF (exposição radiante = 24J/cm²): CH: 1050mW/cm²/23s; RH: 0-1050mW/cm²/5s + 1050mW/cm²/20s; SH: 100mW/cm²/5s 

PFV foram condicionados (H2O2 24%/5min), silanizados e cimentados com um cimento dual. Os espécimes foram seccionados em 
discos de acordo com o terço radicular: [cervical (C), médio (M) e apical (A)] e submetidos ao ensaio de push-out. O GC do cimento 
foi avaliado por microespectroscopia Raman (n=3). Os dados de RU e GC foram submetidos à ANOVA de 2 fatores e ao teste de 

radiculares”, onde C > M = A. Predominaram as falhas adesivas na interface cimento/dentina. Na análise do GC, p<0,05 para o fator 

e convencional com alta irradiância (CH). Foi estabelecida uma correlação negativa desprezível entre RU e GC.
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