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Diferentes Acidez Aplicados em uma ou Duas Camadas
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Resumo

vestibular de dentes bovinos, estas foram desgastadas com diferentes instrumentos: R (ponta diamantada de granulação regular 

tridimensional (Sa). Após sua clivagem, foram feitas medições da espessura da CE. 80 dentes bovinos tiveram a superfície vestibular 

grupos: MR1, MR2, MFF1, MFF2, IR1, IR2,IFF1,IFF2, SR1, SR2, SFF1, SFF2, CR1, CR2. CFF1, CFF2. A resistência de união RU 
foi realizada por microcisalhamento. O grupo R teve a maior Sa e CE que FF. Somente para o sistema autocondicionante de maior 
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