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Resumo

autocondicionantes (AC) e convencionais (CON) contendo concentração padrão (20%) de hidroxi-etil-metacrilato (HEMA) ou 
glicerol-dimetacrilato (GDMA). Foram formulados quatro adesivos experimentais, sendo dois AC-HEMA, AC-GDMA, CON-

armazenagem dos palitos em água destilada. Sorção e solubilidade foram testados de acordo com a ISO 4049. O grau de conversão 
foi analisado por espectroscopia Raman através da relação entre as vibrações das duplas ligações carbono-carbono aromática/alifática 

que a substituição do HEMA por GDMA diminuiu a solubilidade e aumenta o grau de conversão do adesivo convencional. Já na 
resistência de união, o somente o GDMA proporcionou estabilidade da união para o adesivo autocondicionante. Todos os outros 
adesivos obtiveram redução estatística da resistência de união. Em conclusão, em geral o GDMA demonstrou ser um monômero 

relação ao HEMA.
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