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Resumo

Este estudo teve como objetivos analisar a composição química e o comportamento térmico de diferentes marcas de guta-percha 

Microseal cone - MC). As porções orgânica (GP e cera/resina) e inorgânica (ZnO e BaSO4) foram separadas através da dissolução 
em clorofórmio. A GP foi precipitada com adição de acetona. Os compostos BaSO4 e ZnO foram avaliados através da análise em 
EDX e difração por raios-X. O comportamento térmico foi analisado por DSC, indicando as transições de fase do polímero GP 

MM (18,2 e 73,7) e MC (22,4 e 72,5). O MC apresentou a maior porcentagem de GP (p0,0189), seguido pelo MM (p0,0312) e 

analisados apresentaram duas transformações cristalinas de fase, apresentando dois picos endotérmicos indicados pelo DSC. Pode-
se concluir que: (i) os materiais da marca Microseal apresentaram as maiores porcentagens de GP (ii) foram notadas porcentagens 
excessivas de ceras em algumas marcas, o que compromete a estabilidade dimensional do material ao longo dos anos (iii) todos os 
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