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Resumo

Os espécimes foram avaliados em uma máquina universal de ensaios em uma velocidade de 1 mm/minuto. Para a análise dos dados 

tratados com cada concentração de RVT e diferentes tempos, não houve diferença estatística entre os valores de resistência a tração 
(p>0,05). Conclui-se que o tratamento do colágeno dentinário com RVT promove um aumento da resistência a tração independente 
do tempo e da concentração. 
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