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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da inclusão de 2% de PA em um sistema adesivo comercial. Foi realizado o teste de grau 

e as raízes removidas e foram divididos aleatoriamente em dois grupos de acordo com a estratégia de adesão: 1) Sistema adesivo 
Ambar (FGM) (controle) 2) PA incluída a 2% no sistema adesivo Ambar Em seguida, platôs de resina composta Z350XT (3M ESPE) 
de 4 mm foram confeccionados de forma incremental. Após 24h em água destilada a 37°C, os espécimes foram subdivididos em dois 
grupos: testados imediatamente e após 200.000 ciclos mecânicos. Em seguida, os dentes foram cortados em palitos e submetidos ao 

(p0,38) nem após a ciclagem mecânica (p0,80). Os valores do grau de conversão do adesivo incorporado mostraram-se semelhantes 
estatisticamente em relação ao adesivo não incorporado. Contudo, a inclusão de PA não alterou a resistência de união à dentina nem 
o grau de conversão do adesivo testado.
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