
83J Health 2017;19(4-290)(GBMD)

Cariosas: Análise por Elementos Finitos

Vargas SM*, Rabelo TF, Ballester RY.

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia, Departamento de Biomateriais e Biologia Oral, Laboratório de Biomecânica. SP, 
Brasil. 

E-mail: bininhavargas@gmail.com

Resumo

O objetivo da pesquisa foi avaliar a variação de volume dos três constituintes dentinários (Intertubular [I], Peritubular [P] e Lúmen 

submetidas à tração, o que explicaria a origem da lesão cervical não cariosa [LCNC]. Um modelo 2D “plane strain” representativo 
da célula unitária microestrutural da dentina, constituído por 1292 elementos triangulares quadráticos, composto pelas fases: I, 
P e L, foi submetido a aplicações de pressão que geraram tensões médias de tração que variaram entre 7,5 – 75 MPa, através do 

através deles a desmineralização localizada que caracteriza a LCNC. 
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