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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de dentifrícios dessensibilizantes sobre a molhabilidade da dentina erodida. Oitenta 

horas e divididos aleatoriamente de acordo com o dentifrício (DD) utilizado: Colgate Total 12 (controle), Colgate Sensitive Pró-

foram submetidos a ciclos de escovação mecânica de 3 e 9 minutos, equivalente a 7 e 21 dias de escovação, respectivamente. Os 
espécimes foram condicionados com ácido fosfórico 37% por 15 segundos. Uma gota do sistema adesivo Single Bond Universal 
(3M) foi depositada sobre os espécimes e o ângulo de contato entre a superfície da dentina e o adesivo foi medido por meio de um 

foi observada no Microscópio Confocal a Laser. Os dados foram submetidos à ANOVA 2 fatores (p>0,05). TE, isoladamente, foi 

grupos. Os dentifrícios dessensibilizantes não interferem na molhabilidade da dentina após 7 e 21 dias de escovação e todos os 
espécimes apresentaram túbulos dentinários abertos após o condicionamento ácido.
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