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Nanohíbrida
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Resumo

nanohíbrida. Dez espécimes foram confeccionados a partir da polimerização da resina composta Llis, utilizando dois protocolos: 
convencional (1000 mW/cm², durante 20 segundos) ou gradual (250 mW/cm² durante 20 segundos + 1000 mW/cm² durante 15 
segundos). Posteriormente, foram realizadas análises com um espectrofotômetro e os dados foram submetidos à análise de variância. 

composta na superfície de topo e de base, para ambos os protocolos de fotoativação (p>0,05). Portanto, a fotopolimerização gradual 
não interferiu no grau de conversão de monômeros em polímeros de uma resina composta nanohíbrida.
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