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Resumo

MPa). Nas infraestruturas de zircônia, os modelos apresentaram valores similares para pressão por contato (dissilicato de lítio, 

ocluso-lingual das infraestruturas para recobrimento com leucita e dissilicato de Lítio. A distribuição das tensões trativas com 
cerâmicas reforçadas (leucita e dissilicato de lítio) foram maiores que as feldspáticas, havendo tensões na infraestrutura que podem 
desestabilizar a fase tetragonal da zircônia.
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