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Resumo

O trabalho teve como objetivo avaliar a resistência de união ao microcisalhamento de um cimento resinoso dual convencional sobre 
a zircônia tratada com com primers com diversos iniciadores e diferentes concentrações de 10-MDP. Para isso, foram preparados 
os primers experimentais utilizando o 10-metacriloiloxi-decilo-di-hidrogenofosfato (10-MDP) nas concentrações 5, 10 e 20% 
como monômero funcional ácido, além da canforoquinona /amina terciária (CQ) ou 1-fenil-1,2-propanodiona (PPD) como sistemas 

primers foi analisado previamente. Depois da aplicação dos primers sobre a zircônia, o cimento resinoso dual (RelyX ARC, 3M) foi 
aplicado com o auxílio de tubo cilíndrico de borracha e foto-polimerizado. Foi avaliado também o cimento sem primer como controle 
negativo. Após 24 horas de armazenamento em água destilada foi realizado o teste microcisalhamento (n9). A análise estatística 

apresentaram as maiores resistências de união sem diferença estatística entre si. O controle negativo apresentou a pior resitência de 
união. Portanto, a presença do primer para zircônia é de suma importância no protocolo de cimentação e o 10-MDP deve ser utilizado 
em baixas concentrações.
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