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Resumo

Por exibir propriedades mecânicas apropriadas e um bom custo-benefício, a resina acrílica tem sido o material mais empregado 
para confecção de coroas provisórias. Todavia, a necessidade de um material provisório que apresente uma melhor estética, 
maior resistência e maior praticidade de técnica induziram o desenvolvimento das resinas à base de bisacrilato de metila, também 

BRASIL) e Structur 3 (VOCO, ALEMANHA). Para isso, vinte espécimes de cada material foram confeccionados com auxílio de 
uma matriz metálica retangular (25 × 2 × 2 mm) e subdivididos em dois grupos (n10): (A) 7 dias de armazenagem em água destilada, 

Máquina de Ensaios Universal (Instron3342). Os dados obtidos foram avaliados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro Wilk e, 

diminuída após a armazenagem em água destilada.
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