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Resumo

O trabalho objetiva avaliar a efetividade de diferentes tipos de polimento de resina composta após a remoção de bráquetes 

tipos de resina, realização ou não de termociclagem e 2 tipos de bráquetes (n10). Os bráquetes foram removidos em uma máquina de 
ensaios Universal uma semana após a colagem. Metade dos corpos de prova de cada subgrupo foi polido com brocas diamantadas e a 

antes da colagem dos bráquetes, após a remoção dos bráquetes, após a remoção do excesso de resina e após o polimento. Os 
resultados mostraram que após a remoção dos bráquetes e após o polimento, a rugosidade foi maior no grupo microhíbrido (ANOVA, 
p<0,05). Após a remoção dos bráquetes cerâmicos os grupos de resina apresentaram maior rugosidade (ANOVA, p<0,05). Não 

do polimento depende da quantidade de carga da resina empregada. Bráquetes cerâmicos originam superfícies mais rugosas após sua 
remoção. Os dois tipos de polimento usados mostraram-se efetivos.
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