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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar a resistência de união (RU) de adesivos contemporâneos à dentina sadia e afetada por cárie. 

SE) em dentina bovina hígida e cariada. Dois cilindros de resina composta (Filtek Z-350) foram confeccionados na superfície. 
Os cilindros foram submetidos ao teste de cisalhamento após 24h em uma máquina Universal de Ensaios. Para cada adesivo foi 

espectroscopia de infravermelho por Transformada de Fourier. Os dados foram analisados por ANOVA e Mann Whitney (5%). 

em ambos os substratos (p0,284), falhas adesivas predominaram. Quando analisado pH, o ADHE-SE se mostrou o mais e o Single 
Bond o menos ácido, já para o GC o ADHE-SE foi o que apresentou menores valores, enquanto o Ambar foi o que mais converteu. 

quando comparado aos outros adesivos do estudo. 

Palavras-chave: Resistência ao Cisalhamento. Cárie Dental. Adesivos Autocondicionantes.

Apoio: Capes. 


