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Resumo

sua composição original, a partir da incorporação ou substituição de elementos. Realizou-se uma revisão de literatura, nas bases de 
dados PubMed, Europe PMC e ScienceDirect, no período de 2007 a 2017, utilizando o seguintes descritores e estratégias de busca: 

adicionando etanol, o que aumentou sua capacidade de penetração, elevou seu potencial de mascarar as lesões de mancha branca, 
além de retardar sua degradação em meio oral. Duas publicações enfatizaram o aumento da resistência à cárie. Em uma delas houve 
a adição de nanopartículas de hidroxiapatita, promovendo um aumento da resistência à desmineralização na outra houve a síntese de 

propriedades desse material.
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