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Resumo

discos Y-TZP foram divididos em quatro grupos (n 10): LC: aplicação do liner S40: sonicação com potência de 40% S70: sonicação 
com potência de 70% JOX: jateamento com partículas de alumínio. Após os tratamentos rugosos de superfície, o liner foi aplicado 
na superfície de todas as amostras. Todos os espécimes foram levados a Microscopia Confocal de Varredura a Laser (CLSM) e 

através de Espectroscopia Micro-Raman (MRS). A cerâmica de cobertura foi aplicada nas superfícies da Y-TZP e submetidos ao 

os quais não foram diferentes. S40 apresentou os valores medianos de SBS mais baixos. Todos os espécimes exibiram bandas 
tetragonais e monoclínicas. A maioria dos espécimes exibiram falhas mistas. Logo, os grupos JOX e S70 mostraram resultados 
semelhantes, mas não aumentaram a SBS para uma cerâmica de cobertura. 
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