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Resumo

por coerência óptica (TCO), comparando com uma resina convencional de inserção incremental. Os espécimes foram divididos 
em três grupos (n10) de acordo com o material restaurador: G1, SDR Smart Dentin Replacement (Dentsply) G2, Filtek Bulk Fill 
Flowable Restorarion (3M ESPE) G3, controle, Filtek Z100 (3M ESPE). O sistema de TCO utilizado (Callisto, Thorlabs) opera no 

0, 1 minuto e 15 minutos após a fotoativação dos espécimes. Para mensuração da contração linear de polimerização, as imagens 

em três pontos pré-determinados. Em seguida foram calculadas as diferenças destas medidas entre as imagens capturadas com 0, 
1 e 15 minutos após a fotoativação. Para avaliar a contração linear de polimerização dos espécimes foi utilizado o teste two-way 

enquanto G3 obteve o melhor desempenho (1,3). As resinas de incremento único apresentaram piores índices de contração linear de 
polimerização, se comparadas ao controle, de inserção incremental. 
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