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Resumo

Avaliou-se as margens em esmalte de restaurações realizadas com compósitos experimentais à base de quaternário de amônio, como: 
(2-(dimethylamino) ethylmetacrylate 1-bromododecane) (DMADDM) e o (2-(dimethylamino) ethylmetacrylate 1-bromohexadecane) 

Confeccionou-se 35 blocos de esmalte bovino de 4x4mm que receberam cavidades padronizadas e divididos em 7 grupos (n5) 
de acordo com o material restaurador utilizado: 1) DMADDM 5%, 2) DMADDM 10%, 3) DMAHDM 5%, 4) DMAHDM 10% 

apresentou o maior deles. A análise do micro-CT mostrou que todos os grupos, com exceção do grupo 7, exibiram perda mineral, 
sendo esta menor nos que apresentavam algum monômero antimicrobiano (p<0,05). Conclui-se que a presença do quaternário de 
amônio nos compósitos experimentais foi capaz de minimizar as alterações em esmalte nas margens das restaurações. No entanto, o 
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