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Resumo

Uma amostra por grupo (n1) foi analisada por DRX e MEV pós-tratamento e as demais, submetidas a microscopia confocal a laser 
(n5) para determinação da Ra. Sobre cada disco tratado foram cimentados 2 cilindros também de zircônia para teste de cisalhamento. 
Molhabilidade e energia de superfície foram desenvolvidas em triplicata (n3). G1, G3, G5 e G7 apresentaram valores de resistência 
ao cisalhamento superiores aos demais. (p<0,05). G5 e G7 apresentaram os maiores valores de Ra. Imagens em MEV mostraram 

os menores ângulos de contato e G2, menor energia de superfície, sendo os demais estatisticamente semelhantes. Tratamentos 

favorecimento da adesão em zircônia. 
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