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Resumo

O objetivo deste estudo foi avaliar o grau de conversão (GC%), a resistência de união (μTBS) à dentina (imediata e após 12 meses 

inibidor de MMPs GM1489: 0, 1μM, 5μM e 10μM. O GC% foi medido por FT-IR e calculado pela relação entre a área do sinal 

foram aplicados. Um bloco de compósito foi construído. Após 24h, os dentes foram cortados e obtidos palitos. Metade dos palitos 
foi submetida ao ensaio de μTBS após 24h e a outra metade após 12 meses. Foram separados 2 palitos de cada dente/tempo para 

SB0 e SB1. Todos os grupos mantiveram a μTBS após 12 meses de. Os grupos com as concentrações mais elevadas do inibidor 

meses. Concluiu-se que as maiores concentrações de GM1489 (5μM e 10μM) podem aumentar o GC do SB e proporcionar maior 
μTBS após 12 meses de estocagem, independente do sistema adesivo testado, enquanto a concentração de inibidores não afetou a 
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