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Resumo

união (RU) e preservação da interface dentina/resina com o uso de um sistema adesivo universal (Single Bond Universal®, 3M). 
Os fatores sob investigação foram (1) estratégia de aplicação (autocondicionante e condicionamento total) e (2) aplicação do EGCG 

micropermeabilidade (n3). Realizados com uma máquina de ensaios universais, microscopia eletrônica de varredura, microscopia 
confocal a laser e espectroscopia micro-Raman, respectivamente. Os resultados da RU foram analisados com ANOVA dois fatores e 
teste de Tukey (p<0,05). Os resultados demostraram que houve diferença entre as estratégias adesivas utilizadas, entre a alternativa 
autocondicionante e o condicionamento total, mas não houve interação entre os fatores. Portanto, não houve diferença entre os 
meios de aplicação do EGCG. A incorporação e o pré-tratamento com EGCG aumentou a micropermeabilidade tanto na estratégia 

condicionamento total pré-tratado com EGCG. Como conclusão, em geral a estratégia do condicionamento total obteve maior 

técnica do pré-tratamento.
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