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Avaliação do Condicionamento de Pinos de Fibra de Vidro com Aminopropiltrietoxisilano 
(APTES): Estudo Piloto
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Resumo

radicular. Os PFV foram cimentados em 12 raízes de dentes bovinos, previamente selecionadas, as quais foram embutidas e 
distribuídas em 4 grupos experimentais (n3), de acordo com o tratamento de superfície do PFV: G1 metacriloxipropiltrietoxisilano 
(MPS)/1min G2 H2O2 24%/1min + MPS 1min G3 APTES/1min e G4 APTES/5min. Após embutimento das raízes, hibridização 

radicular [cervical (C), médio (M) e apical (A)] e submetidos ao ensaio de push-out, para análise da RU. Os dados colhidos, após 

estudados. As falhas foram predominantemente adesivas na interface entre cimento/dentina. 
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