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Resumo

Empress CAD, IPS e.max CAD e Vita Suprinity, medindo 7 mm x 4 mm x 1,2 mm foram divididas nos grupos controle, condicionada 

se adesivo universal (Scotchbond Universal) e cimento resinoso dual (Relyx Ultimate). Análise estatística realizada por ANOVA de 
duas vias. Para o ângulo de contato do e.max, obteve-se médias de 71,12 (5%) e 72,11 (10%). Suprinity, 50,38 (5%), 33,05 (10%). 

Na análise da rugosidade, e.max apresentou valores de 0,321 (5%) e 0,314 (10%) Suprinity 0,375 (5%) e 0,377 (10%) Empress 0,423 
(5%) e 1,03 (10%), com diferença apenas entre condicionamento com 5 % e 10% para Empress. Comparando-se as cerâmicas, 

e 5,05 (10%) Suprinity 7,03 (5%) e 11,92 (10%) Empress 4,52 (5%) e 4,04 (10%), sem diferença estatística entre as concentrações 

Empress.
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