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Efeito da Saturação de Cor na Profundidade de Polimerização de Resina Composta Nanohíbrida
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Resumo

Para isso, foram confeccionados 20 cilindros de resina composta, obtidos a partir da inserção de um único incremento de resina 

foram realizadas, em cada espécime, 4 leituras nas profundidades de 0,01 (topo), 1, 2 e 4 mm, com um espectrômetro micro-Raman. 
A partir dos dados obtidos foram realizados o teste de Análise de Variância a dois critérios e HolmSidak. Em todas as situações, foi 

até 2 mm, independente da saturação da resina composta (p>0,05). Dessa forma, todos os grupos apresentaram o grau de conversão 

4 mm, o grupo A3,5 apresentou menor grau de conversão entre os grupos (p<0,05). Assim, o grau de conversão da resina composta 
nanohíbrida é afetado pela profundidade de polimerização e pela saturação de cor, principalmente com 4 mm de profundidade.
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