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Resumo

de trincas em esmalte utilizando transiluminação de restaurações de resina composta. Vinte molares humanos receberam preparos 

Z100 - Z100). Contração pós-gel das resinas compostas foi mensurada utilizando método de Extensometria. Deformação de cúspide 
foi mensurada por meio de novo protocolo empregando micro-CT e validado pelo método de extensometria. Trincas em esmalte 
foram detectadas pelo método de transiluminação. Contração pós-gél de Z100 foi superior a XTRA. Deformação de cúspide para 
Z100 foi superior à XTRA, independentemente dos métodos. A cúspide lingual apresentou maior deformação do que a vestibular. Os 
métodos de deformação de cúspide por micro-CT e Extensometria apresentaram alta correlação (r 0,78). A expansão higroscópica 

de trincas com maior extensão que XTRA. As trincas foram predominantemente horizontais, localizadas na região correspondente à 
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