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Resumo

incisivos bovinos tiveram a superfície vestibular do esmalte polida e cortada em blocos medindo 5 mm x 5 mm. Os microlaminados 
a ser cimentados foram confeccionados em Dissilicato de Lítio (EMAX- Ivoclar) de cor A1, medindo 5 mm x 5 mm e 0,5 mm 
de espessura. As amostras foram divididas em três grupos (n5), de acordo com o cimento utilizado: All Cem Veneer (FGM) 
RelyX Veneer (3M) e Nexus Third Generation (NX3, Kerr). Após cimentação, os espécimes foram armazenados por 24h, prévio 
à termociclagem (500 ciclos). As amostras foram analisadas por TCO, sistema Ganymede (Thorlabs), domínio espectral, com 930 
nm de comprimento de onda, resolução axial de 3,0 μm. As imagens foram geradas com 8 mm de varredura transversal, com 
1024 colunas e 512 linhas. A avaliação qualitativa foi realizada através de processamento de algoritmo extraído de programação 
MATLAB. Foram observadas bolhas e falhas de continuidade do cimento em todos os grupos, todavia sem diferença estatisticamente 

falhas de cimentação de microlaminados cerâmicos, e a TCO desponta como o único método capaz de avaliar tal condição de forma 
não invasiva e não destrutiva, passível, então, de aplicação laboratorial e clínica. 

Palavras-chave:

Apoio:


