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Resumo

estratégia self-etch e etch-and-rinse. Duzentos molares foram aleatoriamente distribuídos de acordo com a combinação das variáveis 
independentes: Superfície dentinária (dentina sadia e dentina erosionada) vs. Sistema adesivo [1) All Bond Universal 2) Ambar 

8) Scotchbond Universal 9) Tetric N-Bond Universal 10) Xeno Select] vs. estratégia adesiva [self-etch (SE) e etch-and-rinse (ER)]. 

sistemas adesivos de acordo as instruções do fabricante, os dentes foram restaurados, armazenados em água por 24 h, seccionados 
em “palitos” e submetidos ao teste de microtração sob tensão (0,5 mm/min). 3 palitos de cada dente foram imersos em solução de 
nitrato de prata para análise de NL por microscopia eletrônica de varredura. Os dados foram analisados   por ANOVA três fatores 
e teste de Tukey (5%). Os valores de TBS em DE foi estatisticamente inferior à dentina sadia, independente da estratégia adesiva 

em DE (p <0,002). A erosão diminuiu a TBS, aumentou a NL independente da estratégia adesiva e as variações na composição dos 
adesivos produziu diferentes desempenhos.
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